INSTYTUT  INZYNIERII

MATERIALOW WEOKIENNICZYCH PCA
90-520 £.6d7, ul. Gdaiiska 118 :
Tel: (48 42): Centrala 637 76 33, Laboratorium 637 70 58, Fai. 6377500

LABORATORIUM BADAN PALNOSCI WYROBOW

RAPORT Z BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE
UKLADU TAPICERSKIEGO
Znak sprawy: NRP-900-75/05 Nr 216/NRP/05

Metoda badania:

1. PN-EN 1021-1: 1999 Meble. Ocena zapalnosm mebli
tapicerowanych. Zrédto zaplonu: tlacy papieros.

2. PN-EN 1021-2: 1999 Meble. Ocena zapalnosci mebli
taplcerowanych Zrédto zaplonu: réwnowaznik ptomienia zapatki. |

INSTYTUT INZYNIERTI
MATERIALOW WEOKIENNICZYCH
90-520 t6dZ, ul. Gdariska 118
Przedmiot badan: tel. 637-76-33  REGON 001123012
Uktad tapicerski: R
- tkanina obiciowa o nazwie handlowej ELEMENT/DESERT
sklad surowcowy: 100% Poliolefin
masa powierzchniowa: 220 g/m*
- pianka poliuretanowa T-30/SG
Prébka do badan wraz z charakterystyka - dostarczona przez Zleceniodawce

Wyniki badan:

Nr normy Metoda badania Wynik

' 5 Nie wystapito palenie w postaci tlenia
PN-EN 1021-1 | zrédto zaplonu: tlacy papieros | gp; ],‘Zlfn?fsiq‘;}omieniefn

PN-EN 10212 | Z6dto zaptonu: réwnowaznik | Nie wystapito palenie w postaci tlenia
plomienia zapatki ani palenie si¢ plomieniem

Wyniki powyzszego badania odnosza sig jedynie do zapalno$ci kombinacji materiatéw w danych warunkach badania;
nie s one przeznaczone do oceny calkowitego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzywanych materiatow.

Badania gwykonat :
Oﬁ@é _ Laboratorium Badan

mgr inz. Sldwomir Majewski ) " Palnosci Wyrobéw
KIEROWNI! \'{?HNIGZNY
Data otrzymania probki:  04.08.2005 imgr in?.\Maigy raata Szejna

Data wykonania badania: 17.08.2005

UWAGI:

1. Wyniki badaf odnosza si¢ jedynie do badanej prébki.

2. Raport zawiera 2 strony. ;

3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego raport nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
4

W przypadku postugiwania si¢ niniejszym raportem, za zgodnosé wyrobu z badang prébka qdpow1edz1alnosc
ponosi Zleceniodawca.

Laboratorium badawcze, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji posiada certyﬁkat akredytacji AB 029 w zakresie badan
odpornosci na zapalenie, wysoka temperaturg, chemikalia oraz wlasnosci dymotwérczych w procesie spalania.
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@ [IMW, Laboratorium Badar Palnosci Wyroboéw

Raport z bada Nr 216 /NRP /05 c.d.

SZCZEGOLOWE WYNIKI BADAN

Warunki aklimatyzacji: temperatura (23 £2)°C , wilgotnos¢ (50 +5)%
Warunki badania: temperatura 20°C , wilgotno$¢ 66%
Charakterystyka ukladu:
uktad tapicerski:

- tkanina obiciowa o nazwie handlowej ELEMENT/DESERT

poddana procedurze moczenia w wodzie i suszenia
- pianka poliuretanowa T-30/SG

1. Metoda badania wg PN-EN 1021-1

Kryteria lgPapleros 5 Uwagi
Niebezpieczne narastajace spalanie NIE NIE Maksymalny czas tlenia
Uktad prébny strawiony przez ogien NIE NIE papierosa :
Kryteria | Tli si¢ do skrajow probki NIE NIE
tlenia | Tli sie na wskro$ grubosci NIE NIE 18 min24s
Tli sie dtuzej niz 1 godzing NIE NIE Maksymalny zakres
Tli sie dalej niz 100 mm od zrédia zaptonu NIE NIE miszezenia ukladu w:
. Niebezpieczne narastajace spalarie NIE NIE poziomie [mm] | pionie [mm]
plzfl?;ie;lsaiq Uktad prébny strawiony przez ogien NIE NIE d. | sz | g | d | sz | g
plomieniem Pali sig do skrajéw probki NIE NIE 70 | 25|20 |70 | 15| 10
Pali si¢ na wskro$ grubosci NIE NIE

Wynik badania: Nie wystapito postepujace tlenie ani palenie si¢ ptomieniem.

2. Metoda badania wg PN-EN 1021-2

Czas dzialania plomienia: 15 s

Gaz: butan
Roéwnowaznik
Kryteria plomienia zapalki Uwagi
1 2
Niebezpieczne narastajace spalanie NIE NIE
Uklad probny strawiony przez ogiefi NIE NIE Czas dalszego palenia po
Kryteria | Tl si¢ do skrajow probki NIE NIE o pipeayspel:
tlenia Tli sig na wskro$ grubo$ci NIE NIE 0s
Tli sie dluzej niz 1 godzing ‘ NIE NIE
Tli si¢ dalej niz 100 mm od zrédla zaplonu NIE NIE Maksymalny zakres
Niebezpieczne narastajace spalanie NIE NIE zniszczenia ukladu w:
Kryteria | Uklad probny strawiony przez ogief NIE NIE | poziomie [mm] | pionie [mm]
palenia si¢ | Pali si¢ do skrajow probki NIE NIE d |sz. | gt |t |sz | g
ptomieniem |Pali si¢ na wskro$ grubosci NIE NIE
* [Pali sie diuzej niz 120 s NIE i el et i B e

@ Wynik badania: Nie wystapito postepujace tlenie ani palenie si¢ plon}ieniem.
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